罪犯棉絮采购招标相关要求

1、 投标人资质要求：
⒈投标人是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；投标人是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；投标人是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；投标人是自然人的，则提供自然人的身份证明复印件
⒉投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
二、棉絮参数规格要求：
⒈8斤棉被，规格重量±3%;尺寸：200*150㎝，规定尺寸偏差±2%；
⒉提供给采购人的棉絮垫被制品严格按国家标准GB/T35932-2018(二级梳棉胎)；
   ⒊提供给采购人的棉絮制品必须是优质原棉加工的，不含化纤棉，不得掺假或掺伪劣棉以次充好，严禁使用废旧纤维制品、再生纤维物质、医用纤维性废弃物及纤维性工业下脚料；
   ⒋筋纱（网纱）：按国家标准GB/T35932-2018(二级梳棉胎)标准不分盖胎和垫胎，统一要求竖筋不少于10道，左右筋不少于15道；
⒌含杂率：按国家标准GB/T35932-2018(二级梳棉胎)标准二级梳棉胎含杂率 ≤ 1%。
三、垫被参数规格要求：   
⒈4斤垫被，规定重量偏差±3%；尺寸：200*90㎝，按国家标准GB/T35932-2018(二级梳棉胎)标准规定尺寸偏差±2%；
    ⒉提供给采购人的棉絮垫被制品按国家标准GB/T35932-2018(二级梳棉胎)；
    ⒊提供给采购人的棉絮制品必须是优质原棉加工的，不含化纤棉，不得掺假或掺伪劣棉以次充好，严禁使用废旧纤维制品、再生纤维物质、医用纤维性废弃物及纤维性工业下脚料；
    ⒋筋纱（网纱）：国家标准GB/T35932-2018(二级梳棉胎)标准不分盖胎和垫胎，统一要求竖筋不少于10道，左右筋不少于15道；
    ⒌含杂率：按国家标准GB/T35932-2018(二级梳棉胎)含杂率 ≤ 1%。
四、验收标准
⒈中标方所提供的货物必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装货物。所有货物按厂家货物验收标准（符合国家或行业或地方标准）等有关内容进行验收。中标方提供货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。
⒉采购方按照合同相关条款要求对货物进行验收，验收结果应符合采购方使用要求，采购方要求委托第三方进行检测，在此期间，如果中标方的产品在检测中存在质量问题, 采购方可要求中标方及时对相应产品进行免费替换。如果替换后的产品质量仍不能满足质量要求，则采购方有权终止采购合同，并没收质量保证金，由此造成的损失由违约中标方承担。
⒊验收时所产生的一切费用由中标方承担。
五、履约保证金：
履约保证金百分比：10%。中标人在签订合同前向采购人缴纳中标金额的10%作为履约保证金。待最终验收合格后无息退还。中标方如不按规定签订合同或不按合同履行义务，履约保证金不予退还，若对采购方造成的损失超过履约保证金还应对超出部分予以赔偿。

